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Kornkurver for KAS (0/16 mm) Max.

Min.

Gennemsnit

22.07.2022 / Lab nr.: 
165-22

22.07.2022 / Lab nr.: 
166-22

22.07.2022 / Lab nr.: 
167-22

26.08.2022 / Lab nr.: 
198-22

06.10.2022 / Lab nr.: 
146-22

25.07.2023 / Lab 
nr.:189-23

25.07.2023 / Lab 
nr.:190-23

04.08.2023 / Lab 
nr.:195-23

04.08.2023 / Lab 
nr.:196-23

14.08.2023 / Lab 
nr.:198-23


