Kebenhavns kommune
Vejlaboratoriet

Produktionssted KMC Nordhavn Preve mrk.

Udtagningssted KMC Nordhavn Lab nr. 313-23
Udleegningssted Udtagetd. 15.12.23

Kunde Modtagetd. 15.12.23
Produktbetegnelse  0/16 KAS Vare nr.

Materialeanalyse Vandindhold total o, Stendensitet, vand g/cm3
SE-veerdi v. 23 °C % Vandindhold < 16mm 4,0 9 Stendensitet, sprit g/cm3
Renhedsgrad

Temperatur for nedtgrring af materiale 25C
Flydende lette partikler i vand FL cm®/kg
Knust beton, martel og gvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer R+ Ry %
Tegql, fliser, kakler, porcelaen, kalksandsten og letbeton Ry %
Asfalt Ra %
Glas Rq %
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende tree, plastic og gummi X %

Sigteanalyse.
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Bemarkninger:
Testede krav er overholdt.
Vejlaboratoriet, den 05.01.2024

Med venlig hilsen



